Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	7085

	Odběrové číslo vzorku 
	V5

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	1755

	Místo
	Praha

	Objekt
	JUDITINA VĚŽ při Karlově mostu

	Místo odběru popis
	



	Místo odběru foto
	


	Typ díla
	

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Lesniaková Petra

	Datum zpracování zprávy k analýze
	

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2013_8



	Výsledky analýzy

	
Výsledky průzkumu povrchových úprav

Vzorek 7085 (V5): pod loktem klečící postava










	Fotodokumentace analýzy
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‘Vzorek 7085 (V5): pod loktem klegici postava
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br. 19 Vzorek &. 7085 v bilém dopadajicim svétle.

Obr. 23 Snimek 2 elekironového mikroskopu.

br. 21 Po excitaci UV svétlem. Obr. 22 Po excitaci modrim svétlem.
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[Lokalizace, makroskopicky popis barevnost, Gislovani

&slo ragment: ziskané z archivagnich karet Muzea hl. m.
Prahy

7081 | V1 | triin, Gervens

7082 | V2 | rukv u trénici

7083 | V3 | plase rinici

7084 ] V4 | polstarek

7085 | V5| pod loktem Klefici postava

7086 | V6 | pod rukou Kletici

7087 | V7| terk trinici

7088 | V8 | pozadi niky-u levého ramene trénici

7089 | V9 | pozadi niky-pod levou rukou Kleéici

7090 | V10 | tytko Klegici

7091 | Vi1
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