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Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	10316

	Odběrové číslo vzorku 
	SA1

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	1232

	Místo
	Chrudim, Regionální muzeum

	Objekt
	Kniha z roku 1615, res. Adámková

	Místo odběru popis
		Vzorek
	Identifikační číslo vzorku
	Místo odběru 
	Povrchová úprava
	Stručný popis
	Analýza

	SA1
	10316
	Přední záložka na zadní desce
	ne
	Usňový pokryv - jircha 
	OM a SEM-EDX

	SA2
	10317
	Blok
	ne
	Ruční papír
	OM

	SA3
	10318
	Organismus šití
	ne
	Nit
	OM a stáčecí test




	Místo odběru foto
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	Typ díla
	Kniha

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	

	Datace objektu
	1615

	Zpracovatel analýzy
	Hurtová Alena

	Datum zpracování zprávy k analýze
	13. 5. 2021

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2021_1



	Výsledky analýzy

	
Vzorek č. SA1/10316 
usňový pokryv
Lokalizace: přední záložka na zadní desce
Detail místa odběru vzorku a detail vzorku 
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	[image: IMG_0208a]


Místo odběru (fotografie Sylwia Adámková) a makrosnímek vzorku SA1/10316. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x
Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie
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Makrosnímek vzorku SA1/10316 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ800 (Nikon), bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10x. 
Vyhodnocení
Světlá vlákna usně nereagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého, vzorek neobsahuje třísloviny. Nejedná se o třísločiněnou useň. 


Rastrovací elektronová mikroskopie 
	[image: Q:\SA\10316.jpg]
	


Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu Tescan MIRA3 LMU v režimu zpětně odražených elektronů (BSE), HV, 10 kV. 
Stratigrafie a prvková analýza SEM-EDX: 
	Stratigrafie vrstev
	Popis úpravy
	Prvkové složení vrstvy dle SEM-EDX

	Vlákna usně
	Kolagenová vlákna usně obsahují prvky – látky, které mohly absorbovat při výrobě usně, nebo v průběhu degradace. Chlorid sodný může pocházet z konzervačního procesu. Vápník v doprovodu s hořčíkem (uhličitany) se používá ve formě hydroxidu při loužení. Síra draslík a hliník mohli tvořit kamenec používaný pro činění při výrobě jirchy. Původ křemíku není zcela jasný. 
	Celkové složení 1: org. Ca, Cl, (Si, S, Na, K, Al, Mg)



Prvková analýza SEM-EDX vzorku SA1/10316. Vzorky v závorce jsou zastoupeny v zanedbatelné koncentraci. 
Vyhodnocení 
Prvkové složení vzorku SA1/10316 naznačuje technologii výroby usně. Pravděpodobně byla kůže před zpracováním konzervována v soli. Loužení bylo provedeno pomocí roztoku hydroxidu vápenatého s příměsí hydroxidu hořečnatého. Činění bylo pravděpodobně provedeno kamencem – mělo by se jednat o jirchu. Není zcela vyloučeno (malá koncentrace draslíku a hliníku), že přítomné prvky pochází ze znečištění a useň byla činěna jiným způsobem.




Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení 
Vzorek usně SA1/10316 neobsahuje třísloviny. Na základě prvkové analýzy lze usuzovat na jirchu. 
Vlákna vzorku papíroviny SA2/10317 tvoří hadrovina, pravděpodobně z lýkových vláken. 
Vzorky nití SA3/10318 tvoří lýková vlákna, pravděpodobně se jedná o len. 





	Fotodokumentace analýzy
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SEMHV:10.0kV  SEM MAG: 234 x MIRA3 TESCAN

Det: BSE 500 um
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