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	OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucinu „stáčecí“ test
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	OM, SEM-EDX
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	OM, SEM-EDX
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	3. 11. 2021

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2021_21



	Výsledky analýzy

	

Vzorek č. L.S.B1/10458 
useň
Lokalizace: pokryv
Detail místa odběru vzorku a detail vzorku 
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Místo odběru (fotografie Ludmila Stašová) a makrosnímek vzorku L.S.B1/10458. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10x

Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie
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Makrosnímek vzorku L.S.B1/10458 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. 
Vyhodnocení 
Vlákna usně z pokryvu reagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého, vzorek obsahuje třísloviny. Jedná se pravděpodobně o třísločiněnou useň.



Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení 
Vzorek usně L.S.B1/10458 obsahuje třísloviny, jedná se o třísločiněnou useň. 
Vzorky textilie L.S.B2/10459 tvoří vlákna na bázi konopí. Vzorek textilie L.S.B3/10460 tvoří vlákna na bázi lnu. 
Červená ořízka vzorek L.S.B4/10590 a červená barevná vrstva vzorek L.S.B5/10591 je tvořena pigmentem rumělkou a případnými nečistotami. Mohlo by se pravděpodobně jednat o stejný nátěr. 
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