Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	

	Odběrové číslo vzorku 
	1/2021

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	1547

	Místo
	Brno

	Objekt
	Vila Tugendhat, samostatné oddělení Muzea Brna

	Místo odběru popis
	


	Místo odběru foto
	

	Typ díla
	Fasáda

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	Omitka

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Bayer Karol

	Datum zpracování zprávy k analýze
	12. 7. 2021

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2021_29



	Výsledky analýzy

	







Shrnutí: 
Analýzou tří vzorků odebraných z různých míst na fasádě Vily Tugendhat bylo prokázáno, že nejstarší úpravou je světlý, lehce okrově tónovaný nátěr. Hlavním pojivem tohoto nátěru je bílé vzdušné vápno a nátěr je nanesený na omítce obsahujícím jako hlavní pojivo portlandský cement. V matrix cementu jsou početné fragmenty slínkových částic a proto lze předpokládat, že obsah portlandského cementu v omítce je poměrně vysoký. Cementové omítky nebo např. beton jsou velmi kompaktní, s nízkou nasákavostí a nejsou vhodným podkladem pro vápenné nátěry. Zakotvení vápenných nátěrů na tomto typu podkladu není velmi efektivní a proto zejména na místech více namáhaných povětrnostními vlivy životnost vápenných nátěrů omezená.





	Fotodokumentace analýzy
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Mista odbéru vzorku:

Fotografie mista odbéru

Vzorek | Misto odbéru/popis

1/2021 | 1.patro, terasa, pod velkoploS§nym
sondaznim odkryvem pozdéjsich Uprav

2/2021 | 1.patro, jihozépadni faséda, pod parapetem
okna na levé strané fasady

3/2021 | Prizemi, terasa, jihozapadni fasada, vpravo od

vstupu na terasu
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Popis a slozen] vistvy

3

Bily vapenny natér s malou primasi jemn& mieté vapencové moucky s velikosti zm do
0,03 mm

2

Bily vapenny nater

1

Svatly, velmi lehce okrové tonovany nater — matrix natsru tvorena uhiicitanem
vapenatym (soucast hlavniho pojiva); jako plniva resp. pigmenty byly pouzité —
jemnozmné silikétové plnivo tvofenou velmi jemnozmnymi silikatovymi  Easticemi
s velikosti zm do 0,025 mm; jemné mietou vapencovou moutku, barytovou bélobu a
malou pfimés zinkové b&loby, natér je slabé sulfatizovany (proména uhliitanu
vapenatého na siran vapenaty v dissledku reakce s oxidy siry v ovzdusi)

Svétieseda omitka — hlavnim pojivem je portiandsky cement, jako kamenivo byl pouzity
pisek tvoreny silikatovymi casticemi (kfemen, Zivce, drobné hominové tlomky). Na
povrchu omitky je tenka vrstvicka tvofena uhlicitanem vapenatym. Znamena to, Ze
natéry byly nanaseny na omitky aZ po jejim Sastetném nebo tplném vytvrdnuti





