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	Vz. č. 10
(10738)
	Vzorek tmelu
Určení složení tmelu, typ pojiv a zrnitost plniva
Místo odběru:
Levá strana podstavce, pod kanelurami
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Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x
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REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus
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REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, detail matrix s početnými fragmenty slínkových částic
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REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, detail matrix s početnými fragmenty slínkových částic



Jemnozrnný tmel šedé barvy. Matrix tmelu je poměrně kompaktní, je tvořená hlavně sloučeninami Ca, Al, Si (pravděpodobně CSH-fáze). Obsahuje také početné fragmenty slínkových částic, které svým tvarem i složením odpovídají slínkům v Portlandském cementu. Hlavním pojivem tmelu je portlandský cement. Analýzou extraktu tmelu pomocí chloroformu, byla v tmelu prokázána přítomnost styren-akrylátového kopolymeru. Pravděpodobně byl tento polymer do tmelu přidán ve formě polymerní disperze. Složení odpovídá disperzi z řady Sokrat, které byly často používané pro modifikaci tmelících malt pro kámen.
Jako kamenivo byl použitý jemnozrnný křemenný písek.
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SEM MAG: 180 x WD: 13.28 mm 500 pm
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