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Závěr

Průzkumu povrchových úprav byly podrobeny vzorky odebrané z vlysu (3737, 3738) a hlavice pilastru (3739) ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově. Dále byly dodány vzorky s cílem stanovení obsahu vodorozpustných solí. 

Vzorky odebrané z vlysu (6737, 6738) obsahují podklad se souvrstvím povrchových úprav.  Štuková vrstva (podklad) je pravděpodobně pojena vzdušným vápnem, kamenivo obsahuje převážně křemenná zrna. Na podkladu se nachází jedna nebo dvě žluté vrstvy, následuje oranžovo-červená svrchní povrchová úprava. Barevné vrstvy jsou probarveny zejména okry. 

Na nábrusu vzorku odebraném z hlavice pilastru byla mikroskopicky pozorována tenká hnědá povrchová úprava (2). Tato vrstva obsahuje pigmenty na bázi olova, pravděpodobně se jedná o chemicky přeměněný suřík, případně žlutý olovnatý pigment. Pod touto vrstvou se nalézá pravděpodobně podkladní vrstva (1, štuk), ve které byl identifikován stejný pigment jako ve vrstvě 2, jen v menším množství. Pojivem podkladu je pravděpodobně vzdušné vápno, kamenivo je tvořeno převážně křemennými zrny.

V dodaných vzorcích odebraných z povrchových úprav (vzorky V a KV) se vyskytuje velmi vysoký obsah síranů. Obsah dusičnanů v těchto vzorcích dosahuje nízkých až velmi vysokých hodnot. Vzorky odebrané ze spárovací maltoviny (vzorky KS) neobsahují z hlediska možnosti vzniku koroze materiálu závažná množství vodorozpustných solí.
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‘Obr. 15 Misto odbéru vzork 3139.
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‘Obr. 15 Misto odoéru vzorks V1, V2, V3
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Tab. 1: Piehled vzorki, jejich oznadeni, popis a zadini

CisloLokalizace, popis vzorku Zadani
vzorku
6738 VZ 17.7.2, batevné vistvy, viys — seSkribmuty povich stratigrafie
6739 VZ17.7/3, hlavice, Cervena vrstva — seskrabnuty povich stratigrafie
6737 VZ 18.7.4, Stuk se zlutou 2 tmavou povichovou tpravou  stratigrafie
Qlsiasine
VZ 1871, povich obsah vodorozpustaych soli
VZ 1875, povich obsah vodorozpustaych soli
VZ 16113 Qleigne stratigrafie
V1 - povich Stukového ormamentu, seskrbnuty povrch obsah vodorozpustaych soli
V2 - Stukovy omament, ? obsah vodorozpustaych soli
V3 — hloubka 0-lcm plocha omamentu obsah vodorozpustnich soli
KV1 ~ horni fimsitka Stukového omamentu, 0= 1 cm ‘obsah vodorozpustaich soli
KV2 - spodai fimsitka $tukového omamentu, obsah vodorozpustaych soli

KS1 ~ odbér stukové omitky ze spiry, leva Cast fimsy, do 1 obsah vodorozpustay
m

KS2 ~ odbér Stukové omitky ze spiry, prostiedni Gist  obsah vodorozpustnych soli
fimsy, do 1 cm

KS3 — odbér Stukové omitky ze spiry, prostiedni Gist  obsah vodorozpustnych soli
fimsy, do 1 cm

KS4 — odbér stukové omitky ze spéry, prava St fimsy, do  obsah vodorozpustaych soli
1em
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"Obr. 14 Misto odbéru




