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Průzkum povrchu kamene

V6583 (VZ 2)









Závěr:

Průzkum obsahu vodorozpustných solí

Ve vzorcích odebraných ze soklu a sochy sv. Metoděje byly naměřeny minimální obsahy vodorozpustných solí. I přes to byl ve vzorku z druhého odsolovacího zábalu zjištěn zvýšený obsah chloridů. Vzorek zábalu z následujících odsolovacích cyklů již neobsahoval závažná množství vodorozpustných solí. 

Průzkum povrchu horniny

Přímo na povrchu pískovce obou dodaných vzorků se vyskytuje srovnatelná vrstva obsahující zejména křemík, který může být přítomen v podobě křemenných zrn, vyloučeného gelu SiO2 nebo povrchové vrstvy vzniklé po předchozím restaurátorském zásahu. U vzorku 6583 jsou na této vrstvě přítomny fragmenty další tenké vrstvy, patrně zbytku povrchové úpravy. Tato povrchová úprava byla pigmentována titanovou bělobou a sloučeninami železa.
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[Tab. 1: Prehled vzorkd, jejich oznaceni. popis a zadani.

Cislo  Lokalizace, popis vzorku Zadini
vzorku
S1 (A=0-2, B=2-5, C=5-10 cm), sokl zadni strana__obsah vodorozpustny
0 cm
s2 (A=0-2, B=2-5, C=5-10 cm), sokl pfedni strana, obsah vodorozpustnych soli
V=25cm
3 (A= povich), sokl zadni strana, V=S0cm obsah vodorozpustaych soli
s4 (A=0-2, B=2-5, C=5-10 cm), hlavice pfedni obsah vodorozpustnych soli
strana vievo
85 (A=0-2, B=2-5, C=5-10 cm), pligtys piedni obsah vodorozpustnych soli
strana vievo
S6  (A=0-2,B=2-5,C=5-10cm), sochalevinoha  obsah vodorozpustnych soli
ZI Vzorek zibalu 10x10 cm obsah vodorozpustnych soli
ZIT Vzorek zibalu 10x10 cm obsah vodorozpustnych soli
VM Vzorek zibalu 10x10 cm obsah vodorozpustaych soli
MM Vzorek zibalu 10x10 cm obsah vodorozpustaych soli
6582 VZ1 kartue na soklu ‘prizkum povrchoviich dpravidepoziti
6583 VZ2 kartue na soklu ‘prizkum povrchovych iprav/depoziti
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* Vzorek & 6583 (VZ 2), Metodéj, kartuse na soklu

REM-EDS, zrna piskovee
i~ kfemenna zma

REM-EDS, tenki povrchovi vrstva:
Spodni édst: Si (Na, CI)

—vrstva obsahuje previzné kiemik,
Ktery mize byt pfitomen v podobé
Kfemennych zm, vyloutengho gelu
$i0; nebo povichové vrstvy vznikle
po predchozim restauritorském
zasahy, dale je pfitomen chlorid
soday

—ve vrsté jsou pritomna drobni
ostrohrannd kfemenn zma

Svrchni édst: Si, Ti, Ee

— patmé obsabuje titanovou bélobu Se i smony oveimys 022

‘Obr. 10 REM-EDS, detail povrchu.





