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Výsledky průzkumu povrchových úprav:

Vzorek 7068 – hlava, inkarnát












Závěr:

Průzkum stratigrafie povrchových úprav a pigmentů byl proveden na vzorcích odebraných z fragmentů polychromované plastiky Madony. Tyto fragmenty byly dlouhodobě uloženy v zemi u kostela sv. Ducha v Praze a vyzvednuty při archeologickém výzkumu. Uložení v nevhodných podmínkách se projevilo na špatném stavu objektu včetně jeho polychromie. 

Z laboratorního průzkumu povrchových úprav vyplývá, že je základním materiálem plastiky sádra. Sádra obsahuje malé množství uhličitanu vápenatého, který mohl být přidán například v podobě vápna, křídy nebo drcené karbonátové horniny (mramorová moučka, drcený vápenec). Na většině vzorků byla zaznamenána podobná stratigrafie i složení povrchových úprav. Vzorek 6595 byl odebrán bez polychromie.

Přímo na sádře jsou přítomny bílé podkladní vrstvy. S výjimkou vzorku z korunky (7069) následují na ostatních vzorcích povrchové úpravy růžového odstínu obsahující podobnou kombinaci pigmentů. Nejmladší povrchovou úpravou hvězdičky drapérie (7068) je zlacení plátkovým zlatem se žlutým a červeným podkladem s organickým pojivem. Lze předpokládat, že zlacení korunky (7069) bylo vytvořeno také plátkovým zlatem na žlutý a poloprůhledný bělavý podklad s organickým pojivem. Na odebraném vzorku (7069) byly zaznamenány dvě vrstvy zlacení, přičemž nelze jednoznačně určit, zda bylo zlacení korunky provedeno ve dvou vrstvách nebo jestli byl vzorek odebrán v místě překryvu plátků zlata. Vzhledem k podobě a výstavbě povrchových úprav se zlacením lze předpokládat, že byla použita technika zlacení na olejovém podkladu, tzv. mixtionové zlacení. [footnoteRef:1] [1:  Losos, L. Pozlacování a polychromie. Grada publishing, a.s. Praha 2005.] 


V povrchových úpravách byly identifikovány následující pigmenty[footnoteRef:2]: [2:  Šimůnková E. Bayerová T.: Pigmenty. STOP, Praha, 1999.] 

Bílé pigmenty: olovnatá běloba, mletý baryt (širší použití od 1810), zinková běloba (širší použití od 1834), patrně jemný prášek oxidu křemičitého (křemelina?), uhličitan vápenatý.
Červené pigmenty: suřík, rumělka, pravděpodobně železitá červeň.
Žluté pigmenty: chromová žluť (širší použití od 1815), nelze vyloučit přítomnost jiného žlutého pigmentu na bázi olova.
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Obr. . 28 Fragment plastiky s mistem odbéru vzorku 7068

Obr. & 29: Fragment plastiky s mistem odbéru vzorku 7069.





image4.png
ci modrym svétlem fotografovano  Obr. & 17: Po excitaci UV svétlem, fotografovano
‘pii zvéten mikroskopu 100 7vétéeni mikroskopu 100

Obr. & 18: Bilé dopadajici svétlo, fotografovano pfi /]
zvétieni mikroskopu 400 x — detail Obr. & 19: Fotografie z elektronového mikroskopu.
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Cislo
vrstry

Popis vrstvy

Vysledky REM/EDS

‘material plastiky

REM-EDS: Ca, S ojedinéle zma S
sédra, malé mnozstyi uhlicitany vipenatého

bili vrstva

REM-EDS: Pb mensi mnozstvi Cl, Ca

vistva obsahujici olovnaton bélobu, malé mnozstvi
uhlicitany vapenatého, nelze vylouit pritomnost
barytu, pritomnost chloru sc nepodafilo piesné
vysvelit - mize byt napfiklad souasti anorganickych
soli

bilé vrstva, nesouvisla

REMEDS: Rb, Ca, CL zrmo Bf CI (As)
olovnats béloba, ublicitan vapenaty, pritomnost chloru
se nepodafilo presné vysvétlit

silngjéi rizova vrstva

REM-EDS: $1, Zn, P mensi mnozstvi Ba, Ca, Na
pravdépodobné jemna kfemenns zrna, zma barytu (Ba,
S), zinkova béloba, ublicitan vipenaty, pritomnost
sodiku se nepodafilo vysvétlit, sufik

‘nesouvisla tenka rizova vistva

REM-EDS: Ca. P, mensi mnozstvi CL Hg.

olovnats béloba, ojedingle Cervens zma umélky (Hg.
), piitomnost chloru se nepodafilo presns vysvétlit -
miize byt napfiklad soutésti anorganickych soli, nelze
vylousit pfitomnost sufiku

‘Tragment hnédo-Gervené vistvy

REMEDS: S, Na, Ca (CL Si, Zn, Pb, K. Al)
slozeni vistvy se nepodatilo blize specifikovat,
pravdepodobng je vrstva pojena organickou Litkou,
‘miize se jednat o necistoty

‘pravdépodobng nefistoty na povrchu,
‘patmé zejména v modrém svétle

REM-EDS: C
organick vrstva nebo neéistoty
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‘Tab. 1: Piehled vzorki, oznaceni, popis a zadéni.
Vzorek Popis Zaddni
6594 ruka; sadra-Cervend vistva; sadra (tez) polychromovans, zbytky stratigratie,
Znecisténi, zpraskoyat§la barevna vrstva, keakely identifikace pigmentts
6595 drapérie; sadra bez polychromie; sidra po odloupani barevné vrstvy stratigratie,
identifikace pigmenti
6596 drapérie; sidra-Cervend vrstva-zlaceni (hvézdicka); sidra stratigratie,
polychromovans, zbytky znetistént, zpridkovatéld barevnd vrstva,  identifikace pigmenti
Krakely.
7068 hlava; sidra-podklad?-inkamit; sadra pochrom. s inkamitem, stratigrafie,
‘mozni podklad identifikace pigmenti
7069 Eelenka/korunka?; sadra-Servena-zlaceni (hvézdicka); sadra stratigrafie,
polychromovans, zlaceni s podkladem identifikace pigments
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