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Závěr

Většina dodaných vzorků je složena z omítky tmavě oranžového odstínu (vrstva 0A). Omítka je pravděpodobně pojena vzdušným bílým vápnem, kamenivo obsahuje převážně křemenná zrna a silikáty. U většiny odebraných vzorků je na omítce přítomna světle oranžová vápenná vrstva 0B různé tloušťky s kamenivem. U vzorků 7050A, B, C se na vrstvě 0B patrně nacházejí fragmenty vrstvy podobného odstínu i složení, ovšem s drobnějším kamenivem.
 
Následuje několik převážně bílých nátěrů. Většinou se jedná o vápenné povrchové úpravy. Bílá vrstva 2 vzorku 7051 obsahuje vysoké procento síranu vápenatého, jehož zdrojem může být použitý materiál (plnivo nebo pojivo). Mezi bílými vrstvami byla na některých vzorcích zaznamenána světle oranžová vrstva s kamenivem. 

Na povrchu je přítomna tenká vrstva síranu vápenatého, která pravděpodobně mohla vzniknout při zatékání do objektu. U vzorku 7050B se na povrchu nachází bílý nátěr se zinkovou bělobou.
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Obr. 6 Po excitaci UV svétlem.
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Obr. 7 Po excitaci modrjm svétlem.

Obr. § Fotografie 7 elektronovéhio mikroskopy.
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Tab. 1: Prehled vzorki, jejich oznaeni, popis a zadini

Cislo vzorku _Lokalizace, popis vzorku Zadani

7050B,C Vzla bpole . 1, kpé k okmu, vzorky stratigrafie povichovych prav,
odebrany u prasklin identifikace pigmenti

7050D Vz ¢, pole & 1, kipé k okan, vzorek odebranu stratigrafie povrchovych prav,
prasklin identifikace pigmenti

7051 pole &. 2, kipé ke dvefim na hibitov, vzorek  stratigrafie povrchovych prav,
odebran od praskliny identifikace pigmenti

7052 pole &. 3, kapé ke dvefim do kaple, vzorek straigrafie povrchovych tprav,

odebrin od praskliny

identifikace pigmenti
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Obr. 21 Misto odbéru vzorku 7050 (8, C, D).

‘Obr. 22 Misto odbéru vzorku 7031.

Misto odbéru vzorku 705




