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Vzorek 7045 (Vz4): objekt č. 4, sousoší, strom (hnědá)










Závěr

V rámci laboratorního průzkumu byly mikroskopicky studovány vzorky povrchových úprav odebrané ze sádrových odlitků návrhů fontány před Rudolfinum od Stanislava Suchardy. Na základě výsledků průzkumu povrchových úprav odlitků byly dále odebrány a posléze zkoumány vzorky povrchových úprav, pravděpodobně protipožárních nátěrů, odebrané z krovu a podkrovního prostoru Suchardovy vily, kde byly odlitky po jistou dobu uloženy. Tyto vzorky byly studovány kvůli potvrzení předpokladu, že povrchová úprava růžového odstínu nacházející se na odlitku č. 9 (7022) není záměrným výtvarným zpracováním povrchu odlitku, ale nástřikem konstrukčních prvků krovu náhodně aplikovaným také na některé odlitky, které byly v krovu uloženy. Dále bylo mikroskopicky vyhodnoceno čištění povrchu plastiky č. 1 laserem. Závěry z laboratorního průzkumu vzorků jsou shrnuty v následujících odstavcích.

Povrchové úpravy odlitků náležících k návrhu fontány: 

Na odlitcích se nacházejí povrchové úpravy různých odstínů převážně hnědé a zelené barvy. U většiny dodaných vzorků byla pozorována podobná výstavba povrchových úprav. Povrch sádry většiny odlitků je upraven organickou podkladní vrstvou (1), jejíž složení nebylo blíže specifikováno.  Na objektech č. 1, 5, 7 a 8 tato vrstva vykazuje žlutou UV fluorescenci i barvu, na vzorcích odebraných z objektů č. 4 a 6 byla pozorována červená UV fluorescence podkladní vrstvy, typická pro šelak. Pouze na vzorku z objektu č. 3 nebyla organická podkladní vrstva pozorována. Na podkladové vrstvě (1) je nanesena barevná povrchová úprava, která je s výjimkou objektu č. 3 provedena ve velmi tenké vrstvě. Na objektech č. 4, 6 a7 má tato povrchová úprava podobné složení i barvu (hnědá). Hnědá patinace se nachází také na objektu č. 3, zde ale není přítomen organický podklad, i výstavba a složení povrchové úpravy jsou odlišné.  Barevná vrstva objektu č. 3 byla pravděpodobně nanesena v několika krocích a na rozdíl od ostatních objektů obsahuje příměs modrého pigmentu. 

U vzorků, které byly odebrány z objektů č. 1 a 8 nelze rozhodnout, zda se na podkladní organické vrstvě  nachází pouze nečistoty nebo také fragmenty barevných povrchových úprav.  

Růžové povrchové úpravy, protipožární nátěry:

Vzorek odebraný z objektu č. 1 obsahuje pohledovou povrchovou úpravu růžového odstínu, pod kterou se nachází fragmenty šedo-bílé vrstvy. Obě vrstvy obsahují uhličitan a síran vápenatý, růžová vrstva dále červenou hlinku. Stratigrafie i složení vrstev odebraných z krovu (7093) jsou podobné, jen obsah síranu vápenatého je znatelně nižší.  Pod spodní bílou vrstvou, které se stejně jako růžová vrstva znatelně liší tloušťkou od vrstev patiny odlitků, byla pozorována často silná vrstva nečistot. Lze tedy předpokládat, že se jedná o druhotnou povrchovou úpravu. Problematika bude v budoucnu šířeji zkoumána na dalších odebraných vzorcích.

Čištění laserem:

Z průzkumu elektronovou mikroskopií (REM/EDS) vyplývá, že v místě redukce tmavého povrchu odlitku č. 1 došlo k odstranění nečistot a pravděpodobně také anorganických solí – chloridů. Na povrchu krystalů sádrovce nebyly pozorovány žádné změny.
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Obr. 65 Misto odbéra vzask 7021 (V)

Obr. 67 Misto odbéru vzorkn 7062 (Vall).
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Obr. 700
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br. 29 Po excitaci UV svétlem. Obr. 30 Po excitaci modrjm svétlem. Obr. 31 Snimek z elektronového mikroskopu.
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‘Tab. 1: Piehled vzork, oznaceni, popis a zadéni.

Cilo TLokalizace, popis o zadavatele Pozadované stanovent
7017 | Vz1/3 4. stied & Luepatinoviaa, 31 Sem-hrana Stratigrafie, materidlovy prozkum
7018 | Vz353 4 stted ating, 18 Scm-noha Zeny Stratigrafie, materidlovy prozkum
7019 | Vz5/3 4. tfed & 3-zeleni patine, 16 Som-drapéric nad mufem | _stratigrafie, materidlovy prockum
7030, | Vz6/3 4. A, souso ¢ G-suélle hneda patina, S0cm-vech stromy | stratigrafie, materidlovy prockum
7034 | zezadu (7034 zpevnéno Basalgidem)

7021| V2773 4. sousosi & L-okioE hnéda patina, 24 Sem-strom zezadu | suatigrafie, materidlovy prozkum
7022 | V9734 sowso eda krusta, 21 Sem-stiom zezadu | suatigrafie, materidlovy prozkvm
7045 | VzA/18.4_sousoH & 4-hmeda patina- strom 16cm stratigrafie, materidlovy prizium
7046 | VZ8/18.4_s0usoH €8 bez barvy, povich fpraval-strom 30cm | suatigrafie, materidlovy prozkum
7062 | V2111264 objekt & 3=dgkt — vech stromy 24cm ‘materilovy prockum

7063 | V2121264 objekt & 3-zelen povich —noha torza I5em. ‘materiilovy prizkum povichy
7064 | Vz131264_objekt & 3-zclens patina- krk Zeay 19cm ‘materiilovy prizkum povichy
7091 | Vz1/3.7. riovy silay nater bez podkladu, sv. Vaclav archivace

7092 | Vz2/3.7. roovy silag natér bez podkladu, tron s postavou archivace

7095 | Vz3/3.7. riovy silay natér s dievénou podlozkou, krov-krokev | suatigrafie, materidlovy prozkum
7094 | Vz4/3 7. rizovy silay nater s dievénou podlozkon, krov-sloupek | archivace
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Obr. 62 Miso odbirs vaorka 7015 (V).





