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Závěr

V rámci materiálového průzkumu byly studovány povrchové úpravy štukové plastiky anděla č. 17, nacházející se na korunní římse hřbitovní kaple v Křenově. Dodané vzorky obsahují svrchní část štuku s povrchovými úpravami.  

Na základě zjištěných poznatků lze předpokládat, že je štuková vrstva pojena vzdušným vápnem s malou příměsí sádry (7294, 7292), plnivem je křemenný písek. Při povrchu některých vzorků je pojivo patrně obohaceno o fosfor, který může být součástí kaseinátu vápenatého, samostatný nátěr však nebyl na povrchu štuku jednoznačně zaznamenán.

Obecně je možné konstatovat, že se na štuku vyskytují bílé vrstvy (vzorky 7291, 7292, 7293, 7294), následují barevné vrstvy inkarnátů a vlasů (vzorky 7290, 7291, 7292, 7293) nebo zlacení s podklady (vzorek 7293). Z průzkumu stratigrafie povrchových úprav vyplývají následující dílčí poznatky:
· Na lemu drapérie se nachází zlacení (vzorek 7293), přičemž složení i výstavba povrchových úprav jsou srovnatelné se vzorky zlacení, které byly odebrány z křídel dalších plastik andělů (anděl č. 11 - 6603, anděl č. 18 - 6991). Zlacení bylo provedeno plátkovým zlatem na žluté a oranžové podklady, které jsou pravděpodobně pojené olejem[footnoteRef:1] a obsahují převážně pigmenty na bázi sloučenin olova. Pod těmito vrstvami byla dále zaznamenána další bílá vrstva. Povrchové úpravy vzorku z lemu drapérie jsou kontaminovány síranem vápenatým, který je také zdrojem jejich degradace. [1:  Materiálový průzkum – anděl č. 18, hřbitovní kaple v Křenově. P. Lesniaková.] 

· V místech plastiky se zdrsnělým povrchem (vzorek AS9, lem roucha vzorek 7293) byl identifikován vysoký obsah síranu vápenatého, který je zdrojem degradace povrchu plastiky, výkvěty soli jsou pravděpodobnou příčinou hrubosti povrchu. 
· Z průzkumu jednoznačně nevyplývá, zda jsou barevné vrstvy původní úpravou povrchu plastiky anděla nebo druhotnými vrstvami. Barevné vrstvy jsou probarveny pigmenty na bázi oxidů železa. Růžová vrstva nacházející se na tvářích anděla je v porovnání s barevnými vrstvami ruky a vlasů velmi tenká, homogenní s jemnozrnným červeným pigmentem, vrstva neobsahuje uhlíkatou čerň.
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Obr. 22 Misto odbéru vzorka 7290 (AKI) — vlasky. Foto Jana Dolezalovd.

‘Obr. 23 Misto odbér vzorku 1291 (AK2), v, leva pobledova strana. Foto Jana Dolezalovs.
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‘Obr. 24 Misto odbéru vzorku 129 (AK3), prsa. Foto Jana Dolezalov

‘Obr. 25 Misto odbéru vzork 7293 (AKA4), bicko. Foto Jana Dolezalova.
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Obr. 26 Misto odbéru vzorku 7204 (AK), hibet prave ruky (pohledov). Foto Jana Dolezalova.

‘Obr. 27 Misto odbéru vzorku ASO. Foto Jana Dolezalova.
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Obr. 19 Po excitaci modrjm svétlem. Obr. 20 Fotografie z elektronového mikroskopu)
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Tab. 1: Piehled vzorki, jejich oznaceni, popis a zadani.

Cislo
vzorku

Tokalizace, popis vzorku

Zadini

7250

7291

7292

7293

7294

As9

AKT — vlisky - prava pohledova strana —
podkladovy stuk, hngda vrchni vrstva, putio 17
AR2 — tva — leva pohl. strana — podkladovy Sk,
Cervens vichni vrstva, guttg 17

A3 — prsa — souvstvi Stukovych vrstev, puttg 17
AR4 — bicho — cip draperie, UV fluorescence =
podkladovy Sk,  pravdépodobng  zlaceni
s podkladem, putig 17

AKS — hibet pravé pohl. ruky - podkladovy Stuk.
okrova (rizova) vrstva, tmavy depozit, putig 17
Pourch, misto s podezfenim na pritomnost solnjch
vykvéti, puttg & 17

Stratigrafic, identifikace pigment.
stratigrafie, identifikace pigmenti
stratigrafie, identifikace pigment
stratigrafie, identifikace pigmenti
stratigrafie, identifikace pigmenti

obsah vodorozpustnych soli,
identifikace soli
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Obr. 21 Legenda odbérs vzorks, andél 17. Foto Jana Dolezalova.




