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	Výsledky analýzy

	
Stratigrafie povrchových úprav:








Vzorek neobsahuje základní materiál – horninu. Mikroskopicky byla pozorována silná převážně červená vrstva 1, ve které se nacházejí béžové oblasti. V červené části byly dále zaznamenány větší šedá silikátová a žlutá částice. Červená a béžová vrstva jsou srovnatelné s vrstvami vzorků 6774, 6779, 6780.[footnoteRef:1] Červená vrstva je pigmentována zejména železitou červení, béžové části bílou hlinkou. Obě části obsahují zrna žlutého okru, patrně umbry a organickou čerň. [1:  Havlíčková I. Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého z Bratrských oltářů u České Kamenice a hlubší studium specifických příkladů povrchových úprav barokních sochařských děl. Diplomová práce – Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev soch ze souboru „Ctností a Neřestí“ v Kuksu. Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 2014.] 

 
Na vrstvě 1 je pravděpodobně přítomna nesouvislá tenká šedá vrstva 2, může se jednat o pozůstatek po konzervační látce nebo nečistoty.



Souhrn

V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů.
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Obr. 29 Mist
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Obr. 37M
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Vaorek 7295 (HB2) - Stdrost, zihyb draperie

‘Obr. 2 Optick mizoskopie, UV svétlo. Obr. 3 Optick milzoskopie, modré svétlo.
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Obr. 4 Elekironovi milosk
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‘Tab. 1: Piehled vzork, oznaceni, popis a zadéni.

Cislo Lokalizace, popis Pofadované stanoveni
7296 | HBI — ozdoba zhlavy, leva strana nad uchem — | stratigrafie, pigmenty
Stédrost | pravdépodobng podkladovy kimen, piivodni barevnost a
Sedy pietér
7295 2 — zahyb draperic, zadai strana, dolni partie nad | stratigrafie, pigmenty
Stédrost | pravym Iytkem — pravdépodobné pivodni barevny
‘povrch bez podkladového kamene s Sedym pretéem
Stédrost | HE — vzorek epoxidy, leva strana, sokl, kopie — vydusek.
7297 Lenost | K1 drapérie pod hlavou osla stratiprafie_piomenty
7298 Lenost | K2 zshyb draperie ve spodni Casti u podstavce leva ast | stratigrafie, pigmenty
7299 Lenost | P1 zahyb vlasi pod levou rukou stratigrafie_piomenty
7300 Lenost | P2 na leve strané ocasu osla stratigrafie_piomenty
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‘Obr. 27 Misto odbéru vzorku HB1 - Ozdoba viash Stédros




