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Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	7299

	Odběrové číslo vzorku 
	P1

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	1878

	Místo
	Kuks, Lapidárium

	Objekt
	sochy LENOSTI A ŠTĚDROSTI

	Místo odběru popis
	


	Místo odběru foto
	














	Typ díla
	Socha

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	Kámen

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Lesniaková Petra

	Datum zpracování zprávy k analýze
	25. 12. 2013

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2013_16



	Výsledky analýzy

	
Stratigrafie povrchových úprav:












Na nábrusu nebyl zachycen základní materiál sochy. Na béžové vrstvě s kamenivem 0 jsou přítomny částice olovnaté běloby a velmi tenká vrstva olovnaté běloby 1, viditelná zejména v SEM. Šedá vrstva 2 je pravděpodobně vrstvou nečistot.



Souhrn

V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů.
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ba viash Stédro

Obr. 29 Mist





image4.png





image5.png





image6.png





image7.png
Obr. 37M
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7299 (P1) - Lenost, zihyb vlasii pod levou rukou

‘Obr. 20 Opticks mikzoskopie,

Obr. 21 Elektronové mikoskopie, BSE.
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‘Tab. 1: Piehled vzork, oznaceni, popis a zadéni.

Cislo Lokalizace, popis Pofadované stanoveni
7296 | HBI — ozdoba zhlavy, leva strana nad uchem — | stratigrafie, pigmenty
Stédrost | pravdépodobng podkladovy kimen, piivodni barevnost a
Sedy pietér
7295 2 — zahyb draperic, zadai strana, dolni partie nad | stratigrafie, pigmenty
Stédrost | pravym Iytkem — pravdépodobné pivodni barevny
‘povrch bez podkladového kamene s Sedym pretéem
Stédrost | HE — vzorek epoxidy, leva strana, sokl, kopie — vydusek.
7297 Lenost | K1 drapérie pod hlavou osla stratiprafie_piomenty
7298 Lenost | K2 zshyb draperie ve spodni Casti u podstavce leva ast | stratigrafie, pigmenty
7299 Lenost | P1 zahyb vlasi pod levou rukou stratigrafie_piomenty
7300 Lenost | P2 na leve strané ocasu osla stratigrafie_piomenty
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‘Obr. 27 Misto odbéru vzorku HB1 - Ozdoba viash Stédros




