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Závěr

K průzkumu povrchových úprav byl dodán vzorek odebraný z jihozápadního náběhu klenebního žebra. Mikroskopicky byly studovány dva úlomky vzorku 7338A a 7338B. 

Nejstarší zaznamenanou povrchovou úpravou úlomku 7338A je vrstva vápenné omítky s křemenným a silikátovým kamenivem. Následuje světle šedá vrstva 1. Na této vrstvě se na úlomku 7338 nachází jasně červená povrchová úprava 2 pigmentovaná přírodní železitou červení (hlinkou). Ve všech vrstvách tohoto úlomku jsou přítomny sloučeniny chlóru a sodíku, pravděpodobně v podobě chloridu sodného. 

Nejstarší dochovanou povrchovou úpravou nábrusu 7338B je bílá vrstva 1, na snímku zaznamenaná ve fragmentální podobě. Vrstva obsahuje uhličitan vápenatý, pravděpodobně se jedná o fragment podkladní omítkové vrstvy 0 zaznamenané na úlomku 7338A. Následuje souvrství dvou šedých vrstev 2, 3 s uhlíkatou černí (srovnatelná s vrstvou 1 vzorku 7338A), nesouvislá, pravděpodobně světlá okrová vrstva 4 a bílá vrstva 5. Dále vzorek obsahuje několik bílých vápenných nátěrů (vrstvy 6 – 13). Nejmladší červená vrstva 14 je pravděpodobně probarvena červenou hlinkou. Vrstva je přítomna na povrchu časově odlišných povrchových úprav, byla tedy pravděpodobně nanesena na velmi degradovaný povrch. Na základě průzkumu nelze jednoznačně rozhodnout, zda jsou červené vrstvy 2 úlomku 7338A a 14 7338B totožné či nikoliv.
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Vzorek 7338B — jihozipadni nibeh Zebra kiiové klenby

‘Obr. 2 Elektronova milzoskopie, BSE

‘Obr. 3 Optick mizoskopie, UV ‘Obr. 4 Opticks mikoskopie, modre
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Obr. 5 Optick mikzoskopie, bilé stétlo.
Snimelk s patmou vrstvon 1, iné éast vzorku 7338B (Sizl).
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