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Vyhodnocení průzkumu










Na nábrusech je nejprve zachycena povrchová část vrstvy 0B s ostrohrannými zrny dolomitu. Na vrstvě 0B s kamenivem je přítomna žlutá vrstva 1, podklad pod zlacení zlatem (vrstvu 2), pravděpodobně plátkovým. Následují dvě bílé vrstvy 4, 5 a silné béžové vrstvy 7-9 obsahující červený, žlutý a zelený pigment, vrstva 7 vysoký obsah bílé hlinky a příměs titanové běloby (širší užití po 1920). Nejmladšími povrchovými úpravami jsou bílé vrstvy 11 až 12. Na povrchu vzorku jsou přítomny nečistoty.







Závěr

Mikroskopickému průzkumu povrchových úprav byly podrobeny vzorky barevných vrstev a povrchové části štuků, případně omítek. Vzorky pocházejí ze štukové výzdoby klenby zadního prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Podrobný popis stratigrafie, případně materiálového složení povrchových úprav jsou uvedeny ve vyhodnocení průzkumu u snímků jednotlivých nábrusů výše. 

Na fragmentech štuku plněného křemičitým pískem je přítomna další štuková vrstva nebo silný nátěr obsahující převážně ostrohranná zrna dolomitu. Lze předpokládat, že bylo k přípravě obou vrstev použito bílé vzdušné vápno. Nelze zcela vyloučit přítomnost malého přídavku sádry v povrchové štukové vrstvě s dolomitem, ani případné hydraulické vlastnosti vápenného pojiva.   

Z průzkumu vyplývá přítomnost mnoha fází výtvarného zpracování povrchu štukové výzdoby. Obecně lze shrnout, že je barevnost povrchových úprav omezena na světlé (bílá, béžová), zelené, modré, případně okrové odstíny. Zlacení je provedeno zlatem, lze předpokládat plátkovým, na žlutém podkladu. Jedná se o nejstarší dochovanou povrchovou úpravu v místě vrcholu horní výseče klenby (7748-V4). Materiálovému průzkumu elektronovou mikroskopií s prvkovou analýzou byly podrobeny pouze vybrané barevné vrstvy, v nichž byly identifikovány následující pigmenty, případně plniva:
Bílá (popř. transparentní bezbarvá): uhličitan vápenatý, olovnatá běloba, křemenná zrna, sádrovec, titanová běloba, bílá hlinka
Žlutá: okr, možný žlutý olovnatý pigment
Červená: červená hlinka
Modrá: zrna smaltu pravděpodobně odbarvená (degradovaná)
Zelená: zem zelená, zelený blíže nespecifikovaný měďnatý pigment
Černá: uhlíkatá čerň
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‘Obr. 56 Odbér vzorku 7748 - V4, detail.
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‘Obr. 60 Odbér vzorku 71751 - V7, detail.
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Vzorek 7748 (V4) - vrchol vjchodai vysete kleaby. svrchni Sést vzorku

‘Obr. 13 Optcks milzoskopie, bilé

‘Obr. 14 Opticks mikzoskopie, UV zéfeni. Obr. 15 Opticks mikoskopie, modre svitl.





image9.png
‘Tab. 4: Vysledky mikroskopického priizkumy - vzorel: 7748 (V4).
Cislo | Popis vrstvy, aptick a elektronovi | Elektronovd mlkroskopie s prokovoi
srstvy | mikroskopie (SEM) analyzou SEMVEDX

12. 13. | dve bile vrstvy, na povrchu tenlh Germd | neanalyzovana

nesouvisls vrstva nefistot

T it vostva nemalyzovims

10| pozistatek vrstry obsahujicl modsé | neanalyzovina
istice 2 nefistoty na povrchy

O [ silnd bésova vrstia nemalyzovims

S| béfova vrstva, obsae zelend, ZIute, | neanalyzovana
oranzove, bile, ojedingle modsé Edstice,
dali fize zpracovini povrchu objektu

7. | siln béova vestva, obsahuje Zlute, | Ca, Sk Al (Ee): uhliitan vapenaty
oranove, bie, zelene, ojedinéle modeé | bild hlinka, zem zelena, okr, kiemennd
&istice, na povrchy tenkd Sema vrstva | zma, Gervend hlinka, kulata bl Sastice Ty
nefistot, dali fize zpracoviai povrchy | —titanov béloba

6| tenké hneda vrstva pravdépodobu biologicks aapadert;

s vrstvy, GalSl faze zpracovani | Ca (Mg): uhlicitan vapenaty
povzchy

3. |hnédh  voiva  pravdpodobsd | pravdipodobnt biologické | mapadent,
biologické napadeni delaminace vrstev

2| Gagmenty Autého kovu, zazsamendny | Au (Ag. G9)
na jiném dlomku vzorke, na povrch | Zlato, pravdépodoba plitkove
patmé orzanicks vrstra

T | Zluté vrstva, podilad pro Zlaceal SUAL E2 (85, P)

ok bilf nebo 2t olovnaty pisment
0B | bilh vrstva s kamenivem — povrchiova | pojivo Ca (5. S, Me):

Skova vnstva nebo sila§ niter,
srovnateln s vrstvou 0B vzorku 7717

Ize predpokiadat bilé vzduiné vipno,
misty vySil maodsted sizams vipenatého

kamentvo:

aejména dolomit Ca Mg,

kaleit Ca sédrovee Ca, §
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Obr 16 Detalelscen, i lonek veork. Optick milzoskopi, bl st
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Tab. 1: Piehled vzorki, oznaceni, popis, lokalizace a zadéni.
Evidentni |Oznatent, lokalizace, popis

aislo

716 V2 soursivi s Sedou — reliéfini Stk kvétina, drub odshora v pasu, mezi severni a
vfchodni vyseti klenby

7717__|V3 souvrstvi s Sedou — plocha, mezi zrcadly ve vrchotu Klenby

7748 [V4 pritomnost zlacen, vrchol vychodai vysece klenby

7749 IV5 plocha mezi Stukaturou, vichodni &st jizai vysete Klenby

750 [V Stuk kolem centrdlniho vYievu
il: stratigrafie vzorku, zjisténi okroveho pigmentu

751 [V7 Zeleny lem kolem textoveho pole

il: Ziisténi souvislosti zelené vrstvy s podkladem (zda se jedna o pivodni barevnost)
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otk 7716 - V2.

'Obr. 52 Odbér vzorku 7716 - V2,




