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	Archivní číslo vzorku
	7750

	Odběrové číslo vzorku 
	V6

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	1919

	Místo
	Klokoty

	Objekt
	Kostel NANEBEVZETÍ P. M., štuková výzdoba

	Místo odběru popis
	


	Místo odběru foto
	











	Typ díla
	Štuk

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	Omítka

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Lesniaková Petra

	Datum zpracování zprávy k analýze
	23. 1. 2015

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2015_33



	Výsledky analýzy

	
Vyhodnocení průzkumu













Na nábrusu je zachycen fragment vrstvy 0B s ostrohrannými zrny dolomitu. Následuje několik bílých nátěrů, vrstev 1 – 6. Stratigrafie dalších povrchových úprav je částečně srovnatelná se vzorkem 7749.  Po béžové vrstvě 7 s titanovou bělobou (širší užití od 1920) následuje okrová vrstva 8 s tenkou okrovou vrstvou 9 na povrchu, dále několik dalších béžových vrstev 10 - 14, přičemž některé z nich obsahují malé množství okrového a zeleného pigmentu, poslední zmíněná vrstva 14 zrna modrého pigmentu. Nejmladším povrchovými úpravami jsou bílé/světlé vrstvy 15 – 18. Na povrchu vzorku se vyskytují nečistoty.




Závěr

Mikroskopickému průzkumu povrchových úprav byly podrobeny vzorky barevných vrstev a povrchové části štuků, případně omítek. Vzorky pocházejí ze štukové výzdoby klenby zadního prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Podrobný popis stratigrafie, případně materiálového složení povrchových úprav jsou uvedeny ve vyhodnocení průzkumu u snímků jednotlivých nábrusů výše. 

Na fragmentech štuku plněného křemičitým pískem je přítomna další štuková vrstva nebo silný nátěr obsahující převážně ostrohranná zrna dolomitu. Lze předpokládat, že bylo k přípravě obou vrstev použito bílé vzdušné vápno. Nelze zcela vyloučit přítomnost malého přídavku sádry v povrchové štukové vrstvě s dolomitem, ani případné hydraulické vlastnosti vápenného pojiva.   

Z průzkumu vyplývá přítomnost mnoha fází výtvarného zpracování povrchu štukové výzdoby. Obecně lze shrnout, že je barevnost povrchových úprav omezena na světlé (bílá, béžová), zelené, modré, případně okrové odstíny. Zlacení je provedeno zlatem, lze předpokládat plátkovým, na žlutém podkladu. Jedná se o nejstarší dochovanou povrchovou úpravu v místě vrcholu horní výseče klenby (7748-V4). Materiálovému průzkumu elektronovou mikroskopií s prvkovou analýzou byly podrobeny pouze vybrané barevné vrstvy, v nichž byly identifikovány následující pigmenty, případně plniva:
Bílá (popř. transparentní bezbarvá): uhličitan vápenatý, olovnatá běloba, křemenná zrna, sádrovec, titanová běloba, bílá hlinka
Žlutá: okr, možný žlutý olovnatý pigment
Červená: červená hlinka
Modrá: zrna smaltu pravděpodobně odbarvená (degradovaná)
Zelená: zem zelená, zelený blíže nespecifikovaný měďnatý pigment
Černá: uhlíkatá čerň
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‘Obr. 56 Odbér vzorku 7748 - V4, detail.
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‘Obr. 60 Odbér vzorku 71751 - V7, detail.
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Vazorek 7750 (V6) - ituk kolem centrélniho vjjevu, kompletni souvrstvim povrchovych dprav

‘Obr. 23 Optcka mikzoskopie, UV zéfeni. ‘Obr. 24 Opticks mikoskopie, modre svitl.

Obr. 21 Eleltronova mikroskopie, BSE.
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‘Vzorek 7750 (V6) — Stuk kolem centralniio jevu, spodni st soutrstri povrchorch tprav

‘Obr. 22 Opticks milzoskopie, bil

skopie, modré svétlo

Obr. 25 Elektronova mikros
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Vzorek 7750 (V6) - ituk kolem centrélniho vjevy, svrchai Edst souvrstyi povrchovjch Gprav

‘Obr. 27 Opticki mikroskopie, UV zifeni. Obr. 28 Opticka mikoskopie, modré svétlo.
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. 6: Vislediey mikroskopického priizkvmy - vzorek 7750 (V6).
Cislo | Papis vrstvy, optick a elektronovi “Elekironové mikroskapie s prokovot
srstvy | mikroslopie (SEM) analfzou (SEM/EDX)
18 | tenkd bil vrstva neanalyzovana
17| mesouvista bil vistva, na povrchy uefistory | neanalyzovans
16, silngisi bl vrstva, dal Gprava povrchy | neanalvzovand
15[ bila vrstva, dal fize zpracovani povichy | neanalyzovans
14| frasmenty svétlé vrstvy s modrym Casticemi | neanalyzovans
13. | fragment svEtlé vrstvy, dalfi faze zpracovni | neanalyzovand
povrchy
T2 | silna bédova vrstva, obsahuje ranspareniai | neanalyzovans
zma, na povrchu neistoty
i jedna ncbo dve vrsty. malé | meanalyzovans
zelenich a Slutich Gastic
0. dEpodobné fragment bédové vrstvy, | neanalyzovama
dalsi fize zpracovéni povrchy
O [teakd okrovi vrstve, patmé dalii faze | AL Si.Ca (E8)
zpracovini povrchy ok, bilé zmo titanové béloby Ti
| okrov vrstva se zelenymi, Zugmi. biljmi, | Si AL Ca (M)
Gernjmi, ojedindle Gemjmi oranfovymi | zem zelend, bild hlinka, okr
&sticemi, srovnatelnd s vrstvou 3 vzorky
7749
7 [béova vita velmi malé mnossti | ALSi Ca
zelengch, Cervenych, biljch a Ziutjch Castic, | bilé hlinka, kiemenni zrma, ubliitan
patmé  dalii fize zpracovini povrchu, | vépenaty, bild Gdstice titanové béloby Ti
stovnateln s vrstvow 2 vzorky 7749
| teaci bila vrstva, na povrchu ncistoty G
uhliitan vipenatf, patoné vépean nitéc
5 [bili vste ma powchu metsioy 2| Ce
biologické napadeni, patmé dalii faze | ubliCitan vipenaty, patrné vipenny nitér
zpracovini povrchy
3| bil vrstva, fragment, na povichy netistoty 2 | Ca (Mg)
biologické napadeni uhliitan vipenatf, patoné vépean nitéc
3. | bili vrstva, fragment, dalfi faze zpracovami | Ca (M)
povrchy uhiiitan vipenatj, patraé vipenny nitér
2| bili vrtva, 52 povichu neistoty, biologicks | Ca
napadeni uhliitan vipenatf, patoné vépean nitéc
T | silnd bild vrstve, nanesend ve dvou krocich, | Ca
'na povrchu netistoty a biologické napaden | ublititan vipenaty, patrné vipenné
nitéry
0B |fGagment bilé vistvy skamenivem - | pojivor Ca (Sk. S, Mg) - ublicitan
povrchové vrstva, srovnatelnd s vrstvou 0B | vépenaty, blize nespecifikovino
vzotku 7717 (tukovou vrstvon nebo silajm | kamenivo: zejména dolomit Ca, Mg,
nitérem) kaleit Ca
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Tab. 1: Piehled vzorki, oznaceni, popis, lokalizace a zadéni.
Evidentni |Oznatent, lokalizace, popis

aislo

716 V2 soursivi s Sedou — reliéfini Stk kvétina, drub odshora v pasu, mezi severni a
vfchodni vyseti klenby

7717__|V3 souvrstvi s Sedou — plocha, mezi zrcadly ve vrchotu Klenby

7748 [V4 pritomnost zlacen, vrchol vychodai vysece klenby

7749 IV5 plocha mezi Stukaturou, vichodni &st jizai vysete Klenby

750 [V Stuk kolem centrdlniho vYievu
il: stratigrafie vzorku, zjisténi okroveho pigmentu

751 [V7 Zeleny lem kolem textoveho pole

il: Ziisténi souvislosti zelené vrstvy s podkladem (zda se jedna o pivodni barevnost)
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otk 7716 - V2.

'Obr. 52 Odbér vzorku 7716 - V2,




