Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	9234 a9235

	Odběrové číslo vzorku 
	Vz.4 a Vz.5

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	1967

	Místo
	Pardubice, Východočeská galerie

	Objekt
	Malba F. MATOUŠKA

	Místo odběru popis
	


	Místo odběru foto
	







	Typ díla
	Obraz

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	Papír

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Lesnikaková Petra

	Datum zpracování zprávy k analýze
	19. 7. 2018

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2018_13



	Výsledky analýzy

	







Shrnutí:
Z výsledků měření a mikrochemických zkoušek vyplývá, že je lepidlo na bázi proteinů. Nelze vyloučit přítomnost jiných anorganických látek než které byly stanovovány v malém množství.









Závěr

Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z malby na papíru od Františka Matouška. Vlastníkem obrazu je Východočeská galerie v Pardubicích. Průzkum byl zaměřen na vlákninové složení papíru (vzorek 9233/Vz.3.), identifikaci pojiva malby (vzorek 9231/Vz.1., 9232/Vz.2.) a materiálu adheziva sololitového podlepu (vzorky 9234/Vz.4., 9235/Vz.5). 

K průzkumu byly využity metody optické mikroskopie, infračervené spektrometrie a mikrochemické reakce. Vlákninové složení papíru bylo stanoveno na základě mikroskopického zkoumání a vybarvovací zkoušky Helzbergovým činidlem.

Lze předpokládat, že podložka malby je z dřevné buničiny, která obsahuje menší množství lýkových vláken.
Z průzkumu vyplynulo, že je adhezivum sololitového podlepu na proteinové bázi.
Nepodařilo se zjistit složení pojiva malby, pouze to, že malba zřejmě obsahuje lipidy.
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‘Obr. 25 Detail mista odbéru vzorku 9

Obr. 26 Detail mista odbéru vzorku 9233 - VZ.3.
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‘Obr. 28 Detail mista odbéru vzorku 9235 — VZ.5.
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Spektrum 14, Nahote FTIR spektrum lepidla na lepence (vzorek 9234). dile FTIR spektrum
Tepenky bez lepidla (vzorek 9235), FTIR spektrum zelatiny a zcela dole FTIR spektrum krdliciho
Kifu.
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PRILOHA I - FTIR SPEKTRA VZORKU 9234/ YZ 4. A9235/YZ. 5.

‘Obr. 29 Prehled FIIR spelier vzokl 0234 /Y7, 4.2 0235 | 7 5. nametench 7 kazdd sirany

papiro. Hormi (zelené) spekirum bylo naméfeno na strané vzorku 9234 / Yz, 4. < adhezivem. Tmave

‘modeé FTIR spekirum bylo namefeno na strané vzorku 9234 / 7, 4. bez adheziva. Zbfvajici FTIR
speldea (svetle moda a Gervend lnka) byly ziskiny méfenim kaZdé strany vzotku 9235 / 2 5.

Obr. 30 Prehled prekryvajicich se FIIR spekier vzorkch 0234 | 7, 4.2 9233 \z, 5. namerenych
2 kazdé strany papiru. Zelens FTIR spektrum bylo naméfend aa scané vzorks 9234 / z 4.
« adhezivem, tma? modré FTIR spekirum bylo namefeno na strané vzorku 9234/ Yz, 4. bez
adneziva. Zbfvajici FTIR spekia (svitle modsé a cervend links) byly ziskény mefenim kazde
strany vzorku 9235 / Yz, 5.
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Tab. 1: Piehled odebranych vzorkd, popis lokalizace.
‘Evidentni | Oznaleni] Lokalizace, popis
&islo
931 | VZITF Modrs barevna vrstva, identifikace pouzitych pojiv, bez zasahu.

023 | VZ2TF| Bila barevna vrstva (mozni podkladovs) identifikace pouzitych pojiv,
srovnini se vzorkem &1

9233 | VZ3TE| Papitova podlozka malby, identifikace vlzkninoveho slozeni, povichove
Gpravy

9234 | VZ4IF| _ Sololitovy podlep, misto s lepidlem na povrchy, identifikace lepidla

0235 | VZSIF| Sololitovy podiep, misto bez lepidla pro srovnani se vzorkem &. 4, pro
pipadnou vnitini tpravu pii virobé
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Obr. 23 Lokalizace mi

‘Obr. 24 Detail mista odbéru vzorkn 9231 — VZ.1.




