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Závěr

Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z malby na papíru Ukamenování sv. Štěpána – Jáhna. Průzkum byl zaměřen na stratigrafii a složení malby (vzorky 9252/Vz.2., 9253/Vz.3), dále bylo studováno vlákninové složení papíru (vzorek 9251/Vz.1.). K průzkumu byly využity metody světelné/optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou (SEM/EDX). Vlákninové složení papíru bylo určeno na základě mikroskopického zkoumání a vybarvovací zkoušky Helzbergovým činidlem.
Vzorek papíru (8251/Vz.1) se po kontaktu s Herzbergovým činidlem zbarvil modře. Podle charakteristických znaků lze předpokládat, že vzorek obsahuje převážně dřevné buňky, v menším množství lýková vlákna. Z uvedeného vyplývá, že je papír vyroben převážně z dřevné buničiny.
Vzorek odebraný z červeného roucha (5252/Vz.2) sestával ze dvou červených vrstev a vláken podložky. Z průzkumu vyplynulo, že je malba probarvena olovnatými pigmenty – olovnatou bělobou, rumělkou, dále zřejmě obsahuje blíže nespecifikovaný pigment na bázi sloučenin chromu, sloučeniny hliníku a malou příměs kostní černi. Nelze vyloučit příměs suříku ve vrstvách. Vzhledem k intenzivní růžové UV fluorescenci spodní červené vrstvy lze předpokládat, že vrstva dále obsahuje červené organické barvivo na nosiči barytu (od 1810).
Modrá vrstva vzorku odebraného z nebe (5253/Vz.3) je probarvena kobaltovou modří (od 1802). Dále obsahuje olovnatou bělobu a baryt (od 1810).
Vzorek 5254/Vz.4 sestával z ojedinělých vláken pocházejících z papírové podložky a barevných vrstev. Mikroskopicky byla nejprve zaznamenána světle žlutá vrstva, následovaly dvě červené vrstvy a černá vrstva. Ve světle žluté vrstvě byl metodou infračervené spektrometrie identifikován okr a olovnatá běloba. Nelze vyloučit, že vrstva obsahuje další pigmenty či plniva. Červené vrstvy měly srovnatelné optické vlastnosti jako červené vrstvy vzorku 9251/Vz.1. Lze předpokládat, že se vyznačují také obdobným složením. Ve vzorku (vrstvách malby) byly identifikovány proteiny a zřejmě také polysacharidy. Na základě průzkumu nelze vyloučit přítomnost lipidů, nicméně lze předpokládat, že pojivo zřejmě není dominantně na olejové bázi. Přítomnost jiných organických látek nebyla zjišťována.
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Obr. 31 Lokalizace mista odbéru vzorku 9251/Vz.1, detail
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‘Obr. 32 Lokalizace mista odbéru vzorku 9252/Vz.2, detail.
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Lokalizace mista odbru vzorku 9233/V2.3, detail
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'VZOREK 9252/ Yz 2. CERVENA VRSTVA, SLOZENT VRSTVY

Obr. 10 Opticks milkroskopie. UV fluorescence. ‘mikroskopie, modé svtlo.

Obr. 12 Elektronova mikroskopie BSE. Obr. 13 Misto odbéru vzork, detail
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Obr. 14, 15 Optick mikroskopie — dokumentace vzork, normalni svétlo a UV fluorescence
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Tab.

sledky mikroskopického prizkumu.

Cislo

Popis vrstvy, opticki

Slozeni vrstvy  elektronova mikroskopie s prvkovon

vestvy | mikroskopie ‘mikroanalzou (SEM/EDX)
3. | Fragmenty sicjmé pribledué | Vistva neanalyzovana
vrsty?
13| Cervené vrsvy, slad riova | B, Al (M, B S, Ca, CI, Ez. P olovaata béloba, aclze
fluorescence spife ve spodni | vylousit sk, baryt, ubliditan vipenatf, ojedingle
vntve rumélka, ziejmé kostni Geri, zfejmé malé maostei
pigments na bizi slofemin chromu, vzhledem
K intenzivai rizovo-oranzové UV fuorescenci ziejme
organicks gervei na mosici baryty zejména ve spodai
st Cast, sloueniay hiiniy — bliZe nespecifikovény
0| Viikaa 2 papirove podioziey | C: orpanick? material
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Tab. 1: Piehled vzorki k urceni stratigrafie vrstev, pripadné identifikaci pigmenti.
Evidenéai Oznadeni Lokalizace, popis
9251 1 Vzorek papitove podlozky z mista poskozen, identifikace
vlzkninového slozeni
952 vz2 Vzorek barevné vrstvy — Cervena z roucha sv. Stépana,
identifikace pigmentu a poiiva barevné vrstvy

9253 ¥z.3 | Vzorek barevné vrstvy — modra z oblohy, identifikace pigments
954 Yz 4 Vzorek barevné vrstvy — ervena a Gema, z roucha sv. Stépana,

stratigrafie vrstev a identifikace pojiv
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Obr. 30 Lokalizace mist odbér vzorkd 9251/Vz.1, 9252/





