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	Typ díla
	Obraz
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	Textil

	Datace objektu
	1886-1914
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	Lesniaková Petra
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	30. 11. 2018

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2018_25
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Závěr

 
Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z předpokládané olejomalby Sekáč od Jindřicha Pruchy. Průzkum byl zaměřen na stratigrafii a materiálové složení malby (vzorky 9415/vzorek č.1, 9416/vzorek č.2). Dále bylo studováno vlákninové složení plátna (9417/vzorek č.3). K průzkumu byly využity metody světelné/optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou (SEM/EDX). Vlákninové složení bylo určeno mikroskopickým zkoumáním, na základě zkoušky stáčení vláken při vysychání a vybarvovacího testu s roztokem floroglucinu. Průzkumem zjištěné informace jsou podrobně uvedeny spolu s fotografickou dokumentací vzorků, případně jejich nábrusů ve výsledcích průzkumu výše. Lokalizace míst odběrů vzorků a jejich fotografická dokumentace jsou uvedeny v Příloze na konci dokumentu.
Z průzkumu vyplynulo, že je plátno (9417/vzorek č.3) vyrobeno z konopí nebo juty. 
Dále bylo zjištěno, že se pod barevnými vrstvami nalézá světlá, zřejmě bílá podkladová vrstva s křídou. Vrstva se vyznačuje intenzivní nažloutlou UV fluorescencí.
Malba vzorku 9415/vzorek č.1 je složena z několika vrstev žluté, zelené a oranžové barevnosti. Nejprve byla zaznamenána zelenožlutá vrstva (vrstvy 2, 3) s olovnatou bělobou, barytem, zinkovou, kadmiovou a stronciovou žlutí a zeleným pigmentem na bázi sloučenin chromu. Na základě prvkového složení nelze vyloučit příměsi mnohých dalších pigmentů zejména na bázi chromu, barya, zinku, olova, železa nebo kobaltu. Následuje žlutá vrstva 4, zelená vrstva 5, oranžová vrstva 6 a žluto-zelené vrstvy 7, 8. Složení pigmentů těchto vrstev je podrobně uvedeno v tabulce Tab. 2. Na povrchu malby byly zaznamenány dvě předpokládané lakové vrstvy 9, 11, mezi nimiž se zřejmě nalézají nečistoty. 
Na bílé podkladové vrstvě 1 vzorku 9416/vzorek č.2 byla zaznamenána malba zeleno-růžové a žluto-zelené barevnosti (vrstvy 2–8). Složení pigmentů malby nebylo interpretováno, pouze byly provedeny plošné prvkové analýzy vrstev (Tab. 3). Na povrchu malby byla zaznamenána nesouvislá nesouvislá bílá vrstva 8 s uhličitanem vápenatým a malou příměsí zelených, žlutých a modrých pigmentů.
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Obr. 28 Lokalizace mista odbéru vzorku 941612, podklad, detail
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Obr. 29 Lokalizace mista odbéru vzorkn 941773, nit textilni podiozky, detail





image4.png
'VZOREK 9415 / VZOREK C.1, BAREVNA VRSTVA S PODKLADEM

.‘.-‘ Q‘ - 123

VZOREK .1

(Obr. 4 Elektronové mikroskopie BSE. Obr. 5 Misto odbéry vzorkv, detail
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Tab. 2: Visledky prizkumu.
Cislo [ Popis a slofeni vrstvy ] opticka a skenovact eekironov mikroskopie s prvEovon
‘mikroanalfzon (SEMVEDX)
Transparenn bezbarv organickd vrsiva, Fejme Iak/ SENVEDY. €~ plofud analvza
Ticime polotransparentai nesouvisl vrstya, mize se jeduat o neEistoy
SEMEDX. C (Ca. . Bz, Pb Zn, St Cz, . AL Ca) ~ ploini anaiza blie nespecifkoving
Transparentai bezbarv organiel vrstya, zfejmé Tat | SEVVEDY. G ploind analvza
Svétla Futo-zelena drourstya: baryt, zinkova 2 kadmiova 2, olovaal beloba, hliéian
ipenaty, ziime svnbrodska 2eleh 2 i médaty piement,blte nespecifkovino (mozné
primés: daliich hutjch a zlensch pgmenth zejmera na bézi slouéenin B, Cr, B, Zn, G3)
SEMEDX: Pb As, G Ba, 0 Cu S (CA 55K, Ca. AD —ploies analéza
Futo-zelend vrstva: bary, olovaata bilob, Kadmiovs Z1f, topon, e brodiEs
& 2Iu, blize nespecifikovano (mofne pimés daliich Ziticha zelench
piement ejména na bz sloucenin P, Cr. Ba, Zn, C3)
SEMEDX. Si Pb. As, Cz. Ba, Zn, Ca. S (CA. St AD ~ploind analiza
topon, kadmiovs a zinkova 2, bayt. olovaaid bRloba
blize nespecifikorino (mozné primésidalich Zlutych, oranzovich, pipadnt cervenych pi
23 bizisloucenin Ba, Gy, Zn, BY)
SEMEDX: 5. Cd. Ba Cr.Zn (Na. P Cu)— plofn analiza
“Zelens vrstva: by, olovat beloba, bl Hinka nebo ox.d bydroxid BB, K
Zieim svinbrodsk zled, zreimé zelns pigment na b
nejasné barevnost, zejné kadumiovs 2, jedindle Ifemenn zma, blie nespecifikovano
SEMEDX: As, Cu AL, Ba,Si (Bh. K. Fe, Zn, Gy, CA. Co)~ ploini analiza
Zuti vrstva: Eadmiovd St Hopor, baryt zinkova 21, olovnata bloba, bES nespeciBkovnn
(moz:e primés dalsich 2ty <h piements <jména na bizislowcenin G. Ba, Zn, 21)
SEMEDX: S, Cd. Ba, Na.Zn. G B, CL, 51 Mz, K, Ca. AD) —ploina analiza
S svel zelens vrstva: baryt, oloveats bloba, ojedinle Kremenn zree, Zkovi 3
kadmiova 2, Lz predpoklidat sronciovou 1 2 zlent piament na bizislovéenin chromu,
nelze vylouét ani kombinacs htjch  modrich pgment, bize nespecifkovino (momué prmési
daliich Hutich a zelench pigmenti zeiména na biz slousenin C,Ba, Zn. B . C
SEMEDX: Ba, . Pb, Si. Cr.Zn (K. AL Me, Cd, Ca s, Co, S0 ploind anaza
“Tuto-béiovs svéli vrsva: olovaata bilob, baryt, Zinkova, kadumiovs  sronciovd B
oldindle emsenna mma, bliZe nespecifkorino (moné primés daliich 2tk piementi
Z2jménana biz slovtenin G, Ba, Zn. P, )
SEMEDY. Ph 1, Ba. S (AL Zn K. Eg Ca, S, As, C)— ploind andly
Fragment bl a7 nariovel vrst. afejmé podklad: beloba na biz uHLSTam Vapenaidho
SEMVEDX: Ca (B S. ) plofas anal

Obr. 6, 7 Opticka mikroskopie, vzorek 2 vrchni stramy., bilé svétlo a UV fluorescence.

Obr. 8. 9 Opticks mikroskopie, vzorek ze spodi strany. bilé svétlo a UV fluorescence.
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Tab. 1: Piehled vzorki, lokalizace. popis.
Evidentni| Onacent Lokalizace, popis

sislo

9415 | saorek o1 | 2orek Parevné vistry bez podkiady, bez zvameho predchoziho zésahy, vzorek B3]
° odebrin z mista poskozené (uvolnéné) barevné vrstvy

9116 | saorek o2 | VZorek PodKIads bez barevné vrsty @ bez predchoziho zasahy, vzorek byl odebran

pfi pravem okraii malby (na hrané linoactho rimu)
9417 |vzorekes textiln podloZka, vzorek byl odebrén ze stfedu hormi &t dile
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