Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	

	Odběrové číslo vzorku 
	1

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	2044

	Místo
	Litomyšl, Kostel Povýšení sv. Kříže

	Objekt
	Obraz JEŽÍŠ PŘED PILÁTEM, J. Cerenghetti

	Místo odběru popis
	


	Místo odběru foto
	
g

	Typ díla
	Obraz

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	Textil

	Datace objektu
	1773

	Zpracovatel analýzy
	Bayer Karol

	Datum zpracování zprávy k analýze
	30. 3. 2018

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2018_26



	Výsledky analýzy

	







	Fotodokumentace analýzy

	




image3.png
1 Tmel a retus v mist& sesivani piatna v pravém

dolnim rohu

Nabrus, bilé dopadajici svétio, fotografovano
pfi zvétSeni mikroskopu 200x

Nabrus, excitace modrym svétiem,
fotografovéno pfi zvétdeni mikroskopu 200x

Nabrus,_excitace UV-svétiem, fotografovano
pfi zvétSeni mikoskopu 200x

Nabrus REM-BSE, fotografie v rezimu
Zpétné odraZenjch elekirond

Cisio | Popis rstry

vrstvy

3 Tenka transparentni nazIoutia vrsiv:

B Tmava hnéda vstva — obsahuje Zelezity zemily pigment s nizkym obsahem
manganu (siena, pripadné smés okru a sieny), primes jemnozmného uhlicitanu
vapenatého a malou pfimés zinkové béloby

7 Tmava Cervena silnéjaT vrsiva (tioustka az do 1 mm) — silny barevna vrstva nebo
tmel prekryvajici_sesivani textini podiozky — obsahuje Cerveny okr s vysokym
obsahem oxidll Fe (pfipadné smés Cervenéno okru s umélou Zelezitou Eerven)
mala pfimés zinkové béloby. Vrstva obsahuje Glomky jehliEnatého dfeva — zfejmé
pfidavek drevénycn pilin na zahuSténi barvy resp. tmelu
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Vzorek | Popis

1 Tmel a retus v misté seSivani plaina v pravém
dolnim rohu

Z Tmavo-modra draperie v Grovni kolenou Krista

3 Cervena draperie — plast Piata v Grovni jeho

pravého boku

4 Svétla, sedo-hnéda draperie - roucho Krista

5 Rubova strana — viakna textilni podiozky
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Celkovy prehled mist odbéru vzorki





