Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	

	Odběrové číslo vzorku 
	1

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	2049

	Místo
	Litomyšl, Kostel Povýšení sv. Kříže

	Objekt
	Obraz PŘIJMUTÍ KŘÍŽE, J. Cerenghetti

	Místo odběru popis
	


	Místo odběru foto
	


	Typ díla
	Obraz

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	Textil

	Datace objektu
	1773

	Zpracovatel analýzy
	Bayer Karol

	Datum zpracování zprávy k analýze
	30. 3. 2018

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2018_26



	Výsledky analýzy

	









	Fotodokumentace analýzy
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1 Refus v misté sesivani platna nad kiizem

Nabrus, bilé dopadajici svetlo, fofografovano
pii zvétseni mikroskopu 200x

Nabrus, excitace UV-svétiem, fotografovano
pii zvétseni mikroskopu 200x

Nabrus, excitace modrym svetiem
fotografovano pri zvétseni mikroskopu 200x

Nabrus REM-BSE, fotografie v rezimu zpétné

odraZenych elektronii

Cislo | Popis vrstuy

vrstvy

3 Transparentni nazloutla vrstva — lak na bazi prirodnich pryskyfic

2 Tenka Cervenohnéda vrsiva — je dobfe propojena s vrstvou 1, obsahuje okry a
malou pfimés jemnozmného uhicitanu vépenatého

7 Hnéda nacervenala vrstva (tloustka az do 1 mm) — obsahuje okry, malou primes
jemnozmného uhlicitanu vapenatého a zinkové béloby
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Vzorek

Popis

Foto

Retus v misté sesivani platna nad kiizem

Z Tmavo-modra draperie v Grovni kolenou Krista
3 Svetle-modra draperie v Grovni kolenou Krista
7 Cervena draperie pod lokiem vojaka

5 Rubova strana — viakna textiint podiozky
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Gelkovy prehled mist odbéru vzorkii





