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Závěr

Mikroskopicky byly studovány vzorky odebrané z vápencové sochy Anděla náležící k sousoší sv. Floriána, které je umístěno před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře. Vzorky tmelů a povrchových vrstev s podkladem byly odebrány za účelem materiálového průzkumu a průzkumu stratigrafie povrchových úprav. U ostatních vzorků byly stanoveny obsahy vodorozpustných solí. Z provedeného průzkumu vyplývají následující závěry:


Povrchové vrstvy (6943, 6960, 6961A/B, 6963):
Mikroskopickým průzkumem byla na povrchu vápence zjištěna u většiny odebraných vzorků srovnatelná stratigrafie povrchových úprav. Zjednodušeně lze konstatovat, že nestaršími dochovanými povrchovými úpravami objektu jsou fragmenty barevných vrstev červeného či okrového odstínu (vrstvy 1). Vzhledem k dochování těchto vrstev ve fragmentální podobně je možné předpokládat, že byly starší vrstvy z povrchu sochy v minulosti částečně odstraněny a nahrazeny dalšími povrchovými úpravami. Mezi tyto úpravy lze zařadit následující bílou, patrně podkladovou vrstvu (většinou vrstva 2) s šedým nátěrem (většinou vrstva 3). Šedý nátěr tvoří monochromní povrchovou úpravu objektu. Obě uvedené vrstvy vzorků 6963 a 6961A/B, bílý podklad s šedou, obsahují olovnatou a barytovou bělobu, v šedé vrstvě se nacházejí černé organické částice různé velikosti a tvaru. 

V některých případech (6960, 6961A) byla na šedé povrchové úpravě zaznamenána tenká okrová vrstva pocházející patrně z další etapy zpracování povrchu objektu, dále potom tenká vrstva (6961B) obsahující vysoký obsah křemíku. Obě uvedené vrstvy jsou pravděpodobně pozůstatky z restaurátorských zásahů. Tenká silikátová vrstva byla zaznamenána také na povrchu vzorku 6963. 

Na povrchu vápence v místě odběru vzorku 6963 se nachází silná vrstva tvořená převážně síranem vápenatým. Pravděpodobně se jedná o sulfatizovaný povrch vápence s depozity, případně sulfatizovanou povrchovou úpravu světlého odstínu.


Tmely (6944, 6945, 6946 - T):
Na povrchu šedého tmelu vzorku 6944 (T1) je přítomna povrchová úprava hnědo-okrového odstínu. Tmel i hnědá povrchová úprava obsahují pojivo na bázi cementu.

Vzorek 6845 (T2) obsahuje tenkou vrstvu tmelu světle zeleného odstínu naneseného na povrch vápence. Ve tmelu jsou přítomna drobná křemenná zrna, pojivo se nepodařilo přesně identifikovat.


Obsah vodorozpustných solí (vzorky S):
Z výsledků stanovení obsahů aniontů vodorozpustných solí vyplývá, že objekt neobsahuje z hlediska rizika vzniku koroze závažná množství vodorozpustných chloridů, síranů ani dusičnanů.
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odbéru vzorku 6944 (TH),
Tevé kfdlo, vrchol - detal

‘Obr. 36 Misto odbéru vzerkn 694 (T1),
Ieve idlo, vrchol

Obr. 39 Misto odbéru vzork 694
draperie za item, detail
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‘Obr. 41 Misto odbér vzork 6946 (T3
Teva rua, detal.

‘Obr. 40 Misto odbéru vzerku 6946 (T3),
Ievinka.

‘Obr. 42 Misto odbéru vzorka 6960 (BL), 43 Misto odbéru vzorka 6960 (BY),
pravé ucho 2 6961A - vasy. ucho, detal
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Obr. 44 Misto odbéru vzork 6961 (B2), to odbéru vzorku 6961B (B3),
lasy, draperie, levé rameno.

‘Obr. 46 Misto odbéru vzork 69615 (B3 Obr. 47 Misto odbér vzorku S1.
draperie, levé rameno - detail
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‘Obr. 48 Misto odbéru vzorku S1, detal.
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‘Obr. 49 Misto odbéru vzork S2.

‘Obr. 50 Misto odbéru vzorku 52, detail.
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Vzorek 6963 (K2): depozity — pravé kfidlo
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Obr. 28 Vzorek &. 6963 v bilem dopadajicim svete
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Obr. 31 Simek 7 elektronovéo mikzoskopu
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‘Tab. 1: Piehled vzorks, oznateni, popis a zadini
Cislo | Lokalizace, popis Pozadované stanovent
6943 | K1 Krusta — na 8t pod levym Kidlem Sratigrafie, materidlovy prizkum
6944 | T1 Tmel ~ Sed5, vechol leveluo Kidle. ratigrafie, materidlovy prizkum
6945 | T2 Tmel —tmel svely, draperie, vzady 7a Sttem | stratigrafie, materidlovy prizkum
6946 | T5 Tomel — tmel zelen ~ leva diait. Sratigrafie, materidlovy prizkum
6960 | B1 povrchove upravy. Blava - ucho ratigrafie, materidlovy prizkum
9614 | B2 povrchove tpravy. hlava - viasy z eve strany | statigrafie, materidlovy prozkum
69618 | B povrchove tpravy, draperie levé rameno | statigrafie, materidlovy prozkum
6963 | K2 depority, prave kidio ‘materidlovy prizkum
ST | sokl, navrtany vzorek v hloubee 1. 3, 5, § cm, | obsah vodorozpustaych solf
(ABC)D) | satinita, leva strans, uprostied ve viice 15 cam
7| zAda mezi lopatkami, navriany vzorek v Bloubce | obsah vodorozpustaych solf

(ABC)

1,3, 5 cm, zadni strana, v§3ka 121 em
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‘Obr. 33 Misto odbéru vzerkn 6943 (K1), it pod
levim kfidlem, detail.

‘Obr, 34 Misto odbéru vzork 69 Obr. 35 Misto odbér vzorkn 6963 (K2), pra
praveé idlo. Kidlo, detal





