Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku
	Archivní číslo vzorku
	

	Odběrové číslo vzorku 
	S/3

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	363

	Místo
	Žďár nad Sázavou

	Objekt
	zámek

	Místo odběru popis
		vzorek
	popis
	požadovaná analýza

	0/1
	vzorek horniny, na povrchu červená
	statigrafie barevných vrstev

	S/3
	omítka
	složení omítky

	S/4
	omítka s povrchovými bílými nátěry
	statigrafie nátěrů, chemická analýza nátěrů




	Místo odběru foto
	

	Typ díla
	

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Vyskočilová Renata

	Datum zpracování zprávy k analýze
	7. 7. 2004

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2004_12



	Výsledky analýzy

	
Analýza omítky: 

vzorek S/3: vzorek omítky

Jedná se o vápennou omítku, plnivem je prosátý, převážně křemičitý písek. Zrna plniva jsou převážně jemnozrnná, oblá, převažují částice o velikosti d<1 mm. Pojivem je bílé vzdušné vápno, patrné jsou kontrakční trhliny ve hmotě omítky a bílé shluky vyhašeného vápna. V omítce nebyla identifkována organická aditiva (bílkoviny, popř. oleje).
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