Databáze analýz katedry chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Karta vzorku

	Archivní číslo vzorku
	4067

	Odběrové číslo vzorku 
	2

	Pořadové číslo karty vzorku v databázi
	534

	Místo
	Kutná Hora Sedlec

	Objekt
	Kostel Nanebevzetí P. M., ochozová kaple

	Místo odběru popis
		vzorek
	popis

	4066 (1)
	hnědofialová 

	4067 (2)
	hnědofialová

	4068 (3)
	zlacení

	4069 (4)
	modrá s žlutým okrajem

	4070 (5)
	zlacení

	4071 (6)
	zlacení

	4072 (7)
	zelená

	4073 (8)
	modrá

	4074 (9)
	zlacení

	4075 (10)
	modrá




	Místo odběru foto
	

	Typ díla
	Nástěnná malba

	Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)
	omítka

	Datace objektu
	

	Zpracovatel analýzy
	Bayer Karol

	Datum zpracování zprávy k analýze
	4. 11. 2007

	Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv 
	2007_24



	Výsledky analýzy

	
Vz. 2 (4067): 

	Mikrofoto v bílém odraženém světle fotografováno  při zvětšení 200x
[image: ]
	Mikrofoto po excitaci modrým světlem, 
fotografováno  při zvětšení 200x
[image: ]

	REM-BEI, mikrofoto v režimu odražených elektronů
[image: ]
	




Výstavba a složení vrstev: 

0 – omítka , stejný typ omítky jako ve vzorku 1

1 – fialovočervená (zřejmě původní), obsahuje uhličitan vápenatý (zřejmě karbonatizované vápno, nelze vyloučit i použití svatojánské běloby); červený okr, révovou čerň, příměs smaltu (zrna smaltu obsahují příměs arsenu) a minia (suříku)*

2 – světlejší fialovočervená (zřejmě původní), podobné složení jako vrstva 1, vyšší obsah smaltu a uhličitanu vápenatého*

Vrstvy 1 a 2 jsou navzájem dobře propojeny, často i vzájemně promíchané. Je pravděpodobné, že byly nanášeny v rychlém sledu resp. promíchaní je důsledkem práce s oběma barvami najednou. 
Vrstva přemaleb podobná jako ve vzorku 1 ve vzorku 2 chybí.

* V barevných vrstvách byla prokázána přítomnost bílkovin (pozitivní důkaz na pyrolové deriváty a přítomnost dusiku)







	Fotodokumentace analýzy
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